换发标准物质制造计量器具许可证目录（国家一级标准物质）
	许可证号
	编   号
	标准物质名称
	研制单位

	国制标物10000169
	GBW 01322
GBW 01323

GBW 01324

GBW 01325

GBW 01326

GBW 01327

GBW 01328
GBW 01329

GBW 01330

GBW 01331

GBW 01332

GBW 01333
	低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
低合金钢光谱分析标准物质
	本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司

	国制标物10000170
	GBW 07218a

GBW 07219b

GBW 07220a

GBW 01334a
	铁矿成分分析标准物质

烧结矿成分分析标准物质

球团矿成分分析标准物质

低合金钢成分分析标准物质
	武汉钢铁(集团)公司

	国制标物10000171
	GBW 07221a

GBW 07222a

GBW 07223a
	磁铁精矿成分分析标准物质

菱铁矿成分分析标准物质

赤铁矿成分分析标准物质
	武汉钢铁(集团)公司

	国制标物10000172
	GBW 01357
GBW 01358
	合金结构钢成分分析标准物质
合金结构钢成分分析标准物质
	上海钢铁研究所

	国制标物10000173
	GBW 01403a
GBW 01404a
GBW 01405a
GBW 01406a
GBW 01407a
	工业纯铁成分分析标准物质
工业纯铁成分分析标准物质
工业纯铁成分分析标准物质
工业纯铁成分分析标准物质
工业纯铁成分分析标准物质
	太原钢铁(集团)有限公司技术中心

	国制标物10000174
	GBW 01605a
GBW 01606a
GBW 01607a
GBW 01608a
GBW 01609
	高合金钢光谱分析标准物质
高合金钢光谱分析标准物质
高合金钢光谱分析标准物质
高合金钢光谱分析标准物质
高合金钢光谱分析标准物质
	抚顺特殊钢股份有限公司

	国制标物10000176
	GBW 02801
	碳化钨总碳成分分析标准物质
	株州硬质合金集团有限公司

	国制标物10000177
	GBW 03101a
GBW 03102a
GBW 03103

GBW 03104

GBW 03105a
GBW 03106a
GBW 03107a
GBW 03108
	粘土成分分析标准物质

粘土成分分析标准物质

粘土成分分析标准物质

页岩成分分析标准物质

石灰岩成分分析标准物质

石灰岩成分分析标准物质

石灰岩成分分析标准物质

石灰岩成分分析标准物质
	中非地质工程勘查研究院

	国制标物10000178
	GBW 03109a
GBW 03110a
GBW 03111a
	石膏成分分析标准物质
石膏成分分析标准物质
石膏成分分析标准物质
	中非地质工程勘查研究院

	国制标物10000179
	GBW 04201
	八氧化三铀成分分析标准物质
	中国核工业总公司兰州核燃料厂

	国制标物10000180
	GBW 04202
GBW 04203

GBW 04204
	八氧化三铀中硼成分分析标准物质
八氧化三铀中硼成分分析标准物质
八氧化三铀中硼成分分析标准物质
	中国核工业总公司宜宾核燃料元件厂

	国制标物10000181
	GBW 04301
GBW 04302

GBW 04303

GBW 04304a
GBW 04305a
GBW 04306a

GBW 04307a
GBW 04307a
GBW 04309a

GBW 04310
GBW 04311
	纯铀粉末放射源标准物质

纯铀粉末放射源标准物质
纯铀粉末放射源标准物质

铀镭平衡粉末放射源标准物质

铀镭平衡粉末放射源标准物质
铀镭平衡粉末放射源标准物质

钍粉末放射源标准物质

钍粉末放射源标准物质

钍粉末放射源标准物质

钍液体放射源标准物质

钍液体放射源标准物质
	核工业北京地质研究院

	国制标物10000182
	GBW 04312
GBW 04313

GBW 04314

GBW 04315

GBW 04316

GBW 04317
	碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
碳酸钡镭中镭-226放射源标准物质
	核工业北京地质研究院

	国制标物10000183
	GBW 04318

GBW 04319

GBW 04320
GBW 04321

	3H—正十六烷标准溶液

14C—正十六烷标准溶液

3H—正十六烷液体闪烁猝灭系列源标准物质

14C—正十六烷液体闪烁猝灭系列源标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000184
	GBW 04322

GBW 04323
	铯—137放射性活度标准溶液

钴—60放射性活度标准溶液
	中国计量科学研究院

	国制标物10000185
	GBW 04401
GBW 04402

GBW 04403

GBW 04404
	氢氧冈位素标准水样
氢氧冈位素标准水样
氢氧冈位素标准水样
氢氧冈位素标准水样
	北京大学化学与分子工程学院

	国制标物10000186
	GBW 07224
GBW 07225
GBW 07226a
GBW 07227

	钒钛磁铁矿（原矿）成分分析标准物质
钒钛磁铁矿（原矿）成分分析标准物质

钒钛磁铁矿（精矿）成分分析标准物质

钒钛磁铁矿（尾矿）成分分析标准物质
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院

	国制标物10000187
	GBW 07228
GBW 07229
GBW 07230
	金地质成分分析标准物质
金地质成分分析标准物质
金地质成分分析标准物质
	中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所

	国制标物10000189
	GBW 09101b
	人发成分分析标准物质
	中国科学院上海应用物理研究所

	国制标物10000190
	GBW 13304
	标准石英吸收池
	黑龙江省计量科学研究院

	国制标物10000191
	GBW 13401
GBW 13402

GBW 13403

GBW 13404
	显微镜光度计用反射率标准物质
显微镜光度计用反射率标准物质
显微镜光度计用反射率标准物质
显微镜光度计用反射率标准物质
	煤炭科学研究总院西安分院

	国制标物10000192
	GBW 13601
GBW 13602

GBW 13603

GBW 13604

GBW 13615
	标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
	中国计量科学研究院

	国制标物10000193
	GBW 13701
GBW 13702

GBW 13703

GBW 13704

GBW 13705

GBW 13706

GBW 13707

GBW 13708
	硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000219
	GBW 13120
	氯化钾电导率标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000224
	GBW01428
GBW01429
	钨铁成分分析标准物质
磷铁成分分析标准物质
	吉林铁合金股份有限责任公司

	国制标物10000225
	GBW01501
GBW01502
	精密合金成分分析标准物质
精密合金成分分析标准物质
	上海钢铁研究所

	国制标物10000226
	GBW01531
GBW01532

GBW01533

GBW01534
	硫磷易切钢成分分析标准物质
硫磷易切钢成分分析标准物质
硫磷易切钢成分分析标准物质
硫磷易切钢成分分析标准物质
	江苏省机电研究所有限公司

	国制标物10000228
国制标物10000228
	GBW02117
GBW02118

GBW02119
	铝青铜成分分析标准物质
铝青铜成分分析标准物质
铝青铜成分分析标准物质
	沈阳有色金属加工厂

	
	GBW02121
GBW02122

GBW02123

GBW02124

GBW02125

GBW02126
	铝青铜光谱分析标准物质
铝青铜光谱分析标准物质
铝青铜光谱分析标准物质
铝青铜光谱分析标准物质
铝青铜光谱分析标准物质
铝青铜光谱分析标准物质
	

	国制标物10000229
	GBW02215
GBW02216

GBW02217

GBW02218

GBW02219
	铝合金光谱分析标准物质
铝合金光谱分析标准物质
铝合金光谱分析标准物质
铝合金光谱分析标准物质
铝合金光谱分析标准物质
	抚顺铝厂

	国制标物10000230
	GBW02220
GBW02221
	变形铝合金成分分析标准物质
变形铝合金成分分析标准物质
	东北轻合金有限责任公司

	国制标物10000231
	GBW03112
GBW03113

GBW03114
	硅质砂岩成分分析标准物质
硅质砂岩成分分析标准物质
硅质砂岩成分分析标准物质
	中非地质工程勘查研究院

	国制标物10000232
	GBW03115
GBW03116
GBW03117
	软质粘土成分分析标准物质
钾长石成分分析标准物质
钠钙硅玻璃成分分析标准物质
	国家建筑材料测试中心

	国制标物10000233
	GBW04205
	八氧化三铀中铀和杂质元素成分分析标准物质
	核工业北京化工冶金研究院、中国原子能科学研究院、核工业国营272厂

	国制标物10000234
	GBW04405
GBW04406
	碳酸钙中碳、氧同位素标准物质
碳酸钙中碳、氧同位素标准物质
	中国石油勘探开发科学研究院、四川石油管理局石油地质勘探开发研究院、胜利石油管理局地质科学研究院

	
	GBW04407
GBW04408
	炭黑中碳同位素标准物质
炭黑中碳同位素标准物质
	

	国制标物10000235
	GBW04409
GBW04410
	硅酸盐氧同位素标准物质
硅酸盐氧同位素标准物质
	宜昌地质矿产研究所

	
	GBW04411
	铷锶年龄标准物质
	

	国制标物10000236
	GBW04412
GBW04413
	铀系年龄标准物质
铀系年龄标准物质
	中国科学院地质与地球物理研究所

	国制标物10000237
	GBW07231
GBW07232
	锡精矿成分分析标准物质
锡精矿成分分析标准物质
	云南锡业集团有限责任公司研究设计院

	国制标物10000238
	GBW06301
GBW08122
	高纯一氧化碳气体标准物质
氮中硫化氢气体标准物质
	北京氦普北分气体工业有限公司

	国制标物10000241
	GBW09131
GBW09132

GBW09133
GBW09134
	牛血清成分分析标准物质
全血铅、镉成分分析标准物质
全血铅、镉成分分析标准物质
全血铅、镉成分分析标准物质
	中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

	国制标物10000243
	GBW13231b
GBW13232b
GBW13233b
GBW13234b
GBW13235b
GBW13236b
GBW13237b
GBW13238b
	熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
熔点标准物质
	天津市计量技术研究所

	国制标物10000244
	GBW13305
	可见光区透射比标准滤光片
	黑龙江省计量科学研究所

	国制标物10000346
	GBW 01430
	钛铁成分分析标准物质
	吉林铁合金股份有限责任公司

	国制标物10000347
	GBW 02351
	稀土镁合金成分分析标准物质
	北京航空材料研究院

	国制标物10000349
	GBW 04419
	钐—钕地质年龄标准物质
	中国地质科学院地质研究所

	国制标物10000350
	GBW 06105c

GBW 06106a

GBW 06107b
	重铬酸钾纯度标准物质

邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质

草酸钠纯度标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000351
	GBW 07115
GBW 07116

GBW 07117

GBW 07118

GBW 07119
	生油岩标准物质
生油岩标准物质
生油岩标准物质
生油岩标准物质
生油岩标准物质
	无锡石油地质研究所

	国制标物10000352
	GBW 07314
	近海海洋沉积物成分分析标准物质
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物10000353
	GBW 08304a
	河流沉积物环境放射性标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000354
	GBW 08624d
GBW 08625d
GBW 08626d
	化学需氧量标准物质
化学需氧量标准物质
化学需氧量标准物质
	北京市环境保护监测中心

	国制标物10000355
	GBW 09104a

GBW 09105a

GBW 09106
GBW 09107
	冻干人尿铅成分分析标准物质

冻干人尿铅成分分析标准物质
冻干人尿氟成分分析标准物质
冻干人尿氟成分分析标准物质
	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

	国制标物10000356
	GBW 09138a

GBW 09203a
	血清胆固醇标准物质

胆固醇纯度标准物质
	卫生部北京老年医学研究所

	国制标物10000357
	GBW 09201

GBW 09202

GBW 09203b

GBW 10001
GBW 10002

GBW 10003

GBW 10004

GBW 10005
	尿素纯度标准物质

尿酸纯度标准物质

胆固醇纯度标准物质

食用合成色素纯度标准物质

食用合成色素纯度标准物质

食用合成色素纯度标准物质

食用合成色素纯度标准物质

食用合成色素纯度标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000358
	GBW 13502
GBW 13503

GBW 13504

GBW 13505

GBW 13506

GBW 13507

GBW 13508

GBW 13509
	四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
四氧化二氮中相当水含量标准物质
	航天科技集团公司一院101研究所

	国制标物10000377
	GBW01217
GBW01218

GBW01219

GBW01220

GBW01221
GBW01222
GBW01223

GBW01224
GBW01225
GBW01226
GBW01227
GBW01228
	碳素钢成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
碳素钢光谱分析标准物质
	兵器工业西南地区理化检测中心

	国制标物10000378
	GBW01342

GBW01343
GBW01344
GBW01345
GBW01701

GBW01702

GBW01703
	低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
低合金钢成分分析标准物质
碱性高炉渣成分分析标准物质
碱性高炉渣成分分析标准物质
碱性高炉渣成分分析标准物质
	鄂城钢铁厂

	国制标物10000379
	GBW01704

GBW01705
GBW01706
GBW01707
GBW01708
	转炉渣成分分析标准物质
转炉渣成分分析标准物质
转炉渣成分分析标准物质
转炉渣成分分析标准物质
转炉渣成分分析标准物质
	武汉钢铁（集团）公司

	国制标物10000380
	GBW03126

GBW03127
GBW03128

GBW03129
GBW03130

GBW03131
	叶腊石成分分析标准物质
叶腊石成分分析标准物质
水镁石成分分析标准物质
水镁石成分分析标准物质
滑石成分分析标准物质
滑石成分分析标准物质
	中非地质工程勘查研究院

	国制标物10000381
	GBW03132
GBW03133
GBW03134
	硼硅酸盐玻璃成分分析标准物质
矾土成分分析标准物质
钠长石成分分析标准物质
	国家建筑材料测试中心

	国制标物10000382
	GBW04123

GBW04124
GBW04125
GBW04126
	铀矿石尾渣成分分析标准物质
铀矿石尾渣成分分析标准物质
铀矿石尾渣成分分析标准物质
铀矿石尾渣成分分析标准物质
	核工业北京化工冶金研究院

	国制标物10000383
	GBW05101

GBW05102
	窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000384
	GBW06501
GBW06502
GBW06503
	尿素中氮、缩二脲成分分析标准物质
磷酸二氢铵中磷、氮成分分析标准物质
硫酸钾中钾成分分析标准物质
	

	国制标物10000385
	GBW07267
GBW07268

GBW07269

GBW07270
	硫化物单矿物成分分析标准物质
硫化物单矿物成分分析标准物质
硫化物单矿物成分分析标准物质
硫化物单矿物成分分析标准物质
	国家地质实验测试中心

	国制标物10000386
	GBW07271

GBW07272
GBW07273
GBW07274
GBW07275
GBW07276
	铁矿石物相成分分析标准物质
铁矿石物相成分分析标准物质
铁矿石物相成分分析标准物质
铁矿石物相成分分析标准物质
铁矿石物相成分分析标准物质
铁矿石物相成分分析标准物质
	中南冶冶金地质研究所

	国制标物10000387
	GBW08552
	猪肉成分分析标准物质
	中国科学院上海应用物理研究所

	国制标物10000388
	GBW08627d

GBW08628d
GBW08629d
GBW12001
GBW12002

GBW12003
	模拟酸雨标准物质
模拟酸雨标准物质
模拟酸雨标准物质
水质浊度标准物质
校准实验筛用玻璃微珠标准物质
校准实验筛用玻璃微珠标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000389
	GBW08630
	硫化物溶液标准物质
	沈阳西信科技有限责任公司

	国制标物10000390
	GBW09139

GBW09140
GBW09141

GBW09142
	冻干牛血铅、镉成分分析标准物质
冻干牛血铅、镉成分分析标准物质
冻干牛血硒成分分析标准物质
冻干牛血硒成分分析标准物质
	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

	国制标物10000391
	GBW09143

GBW09144
	牛血清游离氟成分分析标准物质
牛血清游离氟成分分析标准物质
	山东省地方病防治研究所、中国计量科学研究院

	国制标物10000537
	GBW01131

GBW01132
GBW01133
GBW01134
GBW01135
GBW01136
GBW01137
	低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
低合金铸铁光谱分析标准物质
	钢铁研究总院、上海汇众汽车制造有限公司

	国制标物10000538
	GBW01626
GBW01627

GBW01628

GBW01629

GBW01630

	镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
	北京航空材料研究院

	国制标物10000539
	GBW01631
GBW01632
GBW01633

GBW01634

GBW01635

	铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质
	北京航空材料研究院

	国制标物10000540
	GBW02141
	纯铜成分分析标准物质
	上海材料研究所

	国制标物10000542
	GBW06109
GBW06110
	氯化钾纯度标准物质
碘酸钾纯度（氧化量）标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000543
	GBW07120
GBW07121
GBW07122
	石灰岩成分分析标准物质
花岗质片麻岩成分分析标准物质
斜长角闪岩成分分析标准物质
	地球物理地球化学勘查研究所

	国制标物10000544
	GBW07123
GBW07124
GBW07125
	辉绿岩成分分析标准物质
金伯利岩成分分析标准物质
伟晶岩成分分析标准物质
	国家地质实验测试中心

	国制标物10000545
	GBW07297

GBW07298
GBW07299
GBW07300
GBW07317

GBW07318
GBW07423
	矿石金成分分析标准物质
矿石金成分分析标准物质
矿石金成分分析标准物质
矿石金成分分析标准物质
水系沉积物成分分析标准物质
水系沉积物成分分析标准物质
湖积物成分分析标准物质
	地球物理地球化学勘查研究所

	国制标物10000546
	GBW08703
GBW08704
GBW08705
GBW08706
GBW08707
GBW08708
	甲醇中苯溶液标准物质
甲醇中甲苯溶液标准物质
甲醇中乙苯溶液标准物质
甲醇中邻——二甲苯溶液标准物质
甲醇中间——二甲苯溶液标准物质
甲醇中对——二甲苯溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000723
	GBW 04437
GBW 04438
	锌同位素丰度比标准物质
钐同位素丰度比标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000724
	GBW 07183
GBW 07184
GBW 07185
GBW 07186
GBW 07187
GBW 07188
	稀有稀土矿石成分分析标准物质
稀有稀土矿石成分分析标准物质
稀有稀土矿石成分分析标准物质
稀有稀土矿石成分分析标准物质
稀有稀土矿石成分分析标准物质
稀有稀土矿石成分分析标准物质
	地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心

	国制标物10000725
	GBW 07189
GBW 07190
GBW 07191
GBW 07192
GBW 07193
	金矿石化学物相分析标准物质
金矿石化学物相分析标准物质
金矿石化学物相分析标准物质
金矿石化学物相分析标准物质
金矿石化学物相分析标准物质
	中南冶金地质研究所

	国制标物10000726
	GBW 07335
GBW 07336
GBW 07337
GBW 07338
GBW 07339
	海洋沉积物成分分析标准物质
海洋沉积物成分分析标准物质
富钴结壳成分分析标准物质
富钴结壳成分分析标准物质
富钴结壳成分分析标准物质
	国家地质实验测试中心

	国制标物10000727
	GBW 08150
GBW 08151
GBW 08152
GBW 08153
GBW 08154
GBW 08155
GBW 08156
GBW 08157
GBW 08206
GBW 08207
GBW 08208
GBW 08209
GBW 08210
GBW 08211
	氮中氧化亚氮气体标准物质
氮中氧化亚氮气体标准物质
氮中氧化亚氮气体标准物质
氮中氧化亚氮气体标准物质
空气中氧化亚氮气体标准物质
空气中氧化亚氮气体标准物质
空气中氧化亚氮气体标准物质
空气中氧化亚氮气体标准物质
乙醇扩散管
水扩散管
苯扩散管
甲苯扩散管
乙苯扩散管
邻二甲苯扩散管
	中国计量科学研究院

	国制标物10000728
	GBW 08518

GBW 08519


	海带——茶叶中碘成分分析标准物质
海带——茶叶中碘成分分析标准物质
	浙江省医学科学院

	国制标物10000729
	GBW 11125
	煤灰熔融性标准物质
	国家煤炭质量监督检验中心

	国制标物10000730
	GBW 11126
	煤物理特性和化学成分分析标准物质
	国家煤炭质量监督检验中心、山东省冶金科学研究院

	国制标物10000729
	GBW 11127
GBW 11128
GBW 11129
GBW 11130
GBW 11131
GBW 11132
	煤灰成分分析标准物质
煤灰成分分析标准物质
煤灰成分分析标准物质
煤灰成分分析标准物质
煤灰成分分析标准物质
煤灰成分分析标准物质
	国家煤炭质量监督检验中心


发标准物质制造计量器具许可证目录(国家二级标准物质)
	许可证号
	编    号
	名    称
	研制单位

	国制标物 10000196
	GBW(E) 080002

GBW(E) 080003

GBW(E) 080004

GBW(E) 080005
	水中铜成分分析标准物质

水中铅成分分析标准物质

水中锌成分分析标准物质

水中镉成分分析标准物质
	核工业北京化工冶金研究院

	国制标物 10000197
	GBW(E) 080006

GBW(E) 080007

GBW(E) 080008
	水中汞成分分析标准物质

水中镍成分分析标准物质

水中砷成分分析标准物质
	核工业北京化工冶金研究院

	国制标物 10000198
	GBW(E) 090001

GBW(E) 120002

GBW(E) 120003

GBW(E) 120004

GBW(E) 120005

GBW(E) 120006

GBW(E) 120007

GBW(E) 120008
	红细胞微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质

微粒标准物质
	核工业北京化工冶金研究院

	国制标物 10000199
	GBW(E) 080009

GBW(E) 080010

GBW(E) 080011
GBW(E) 080012

GBW(E) 080013

GBW(E) 080014
	盐酸标准溶液

碘酸钾标准溶液

铵盐标准溶液

铵盐标准溶液

铵盐标准溶液

铵盐标准溶液
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物 10000200
	GBW(E) 080015
GBW(E) 080016

GBW(E) 080017

GBW(E) 080018

GBW(E) 080019

GBW(E) 080020
GBW(E) 080021

GBW(E) 080022

GBW(E) 080023

GBW(E) 080024
	硝酸盐标准溶液

硝酸盐标准溶液

硝酸盐标准溶液

硝酸盐标准溶液

硝酸盐标准溶液

亚硝酸盐标准溶液

亚硝酸盐标准溶液

亚硝酸盐标准溶液

亚硝酸盐标准溶液

亚硝酸盐标准溶液
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物 10000201
	GBW(E) 080025
GBW(E) 080026

GBW(E) 080027

GBW(E) 080028

GBW(E) 080029

GBW(E) 080030
GBW(E) 080031

GBW(E) 080032

GBW(E) 080033

GBW(E) 080034

GBW(E) 080035

GBW(E) 080036

GBW(E) 080037

GBW(E) 080038
	磷酸盐标准溶液

磷酸盐标准溶液

磷酸盐标准溶液

磷酸盐标准溶液

磷酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液

硅酸盐标准溶液
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物 10000202
	GBW(E) 080039

GBW(E) 080040

GBW(E) 080041

GBW(E) 080042
	水中铜、铅、镉、铬、锌标准溶液

海水中铜、铅、镉、铬、锌标准溶液

水中汞标准溶液

海水中汞标准溶液
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物 10000203
	GBW(E) 080043
GBW(E) 080044

GBW(E) 080045
	空气中甲烷气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
	煤炭工业长沙安全仪器检验站

	国制标物 10000204
	GBW(E) 080046

GBW(E) 080047

GBW(E) 080048

GBW(E) 080049
GBW(E) 080050
GBW(E) 080051
	二氧化硫渗透管

二氧化氮渗透管

硫化氢渗透管

二氧化硫渗透管

二氧化氮渗透管

氮中二氧化碳气体标准物质
	北京氦普北分气体工业有限公司

	国制标物 10000205
	GBW(E) 080052

GBW(E) 080053

GBW(E) 080054

GBW(E) 080055
	氮中一氧化碳气体标准物质

氮中甲烷气体标准物质

氮中氧气体标准物质

氮中一氧化氮气体标准物质
	北京氦普北分气体工业有限公司

	国制标物 10000206
	GBW(E) 080056

GBW(E) 080057

GBW(E) 080058

GBW(E) 080059
	氮中二氧化硫气体标准物质

氮中硫化氢气体标准物质

氩中氧气体标准物质

高纯一氧化碳气体标准物质
	北京氦普北分气体工业有限公司

	国制标物 10000207
	GBW(E) 130001
GBW(E) 130002

GBW(E) 130003

GBW(E) 130004

GBW(E) 130005

GBW(E) 130006

GBW(E) 130007

GBW(E) 130008

GBW(E) 130009
	标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
	中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司

	国制标物 10000208
	GBW(E) 130010
	中国标准海水
	青岛海洋大学标准海水厂

	国制标物 10000209
	GBW(E) 130011
	中国系列标准海水
	国家海洋标准计量中心

	国制标物 10000210
	GBW(E) 130012

GBW(E) 130013
	显微镜光度计用反射率标准物质
显微镜光度计用反射率标准物质
	煤炭科学研究总院西安分院地质所

	国制标物 10000213
	GBW(E) 080109
	空气中甲烷气体标准物质
	国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心

	国制标物 10000215
	GBW(E) 130014

GBW(E) 130015

GBW(E) 130016
GBW(E) 130017

GBW(E) 130018
GBW(E) 130019

GBW(E) 130020

GBW(E) 130021
	χ射线衍射硅粉末标准物质

χ射线粒度测定用α-Si02标准物质

χ射线衍射仪校正用α-Si02标准物质

χ射线衍射仪校正和定量相分析用
α-Si02标准物质

五氧化二钽（膜）系列标准物质

五氧化二钽（膜）系列标准物质

五氧化二钽（膜）系列标准物质

五氧化二钽（膜）系列标准物质
	上海市计量测试技术研究院

	国制标物 10000216
	GBW(E) 130022

GBW(E) 130023

GBW(E) 130024
	固体真密度标准物质

比表面标准物质

小比表面标准物质
	上海市计量测试技术研究院

	国制标物 10000218
	GBW(E) 130035a
	苯甲酸标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000220
	GBW(E) 060001

GBW(E) 060002

GBW(E) 060003

GBW(E) 060004

GBW(E) 060005

GBW(E) 080060
GBW(E) 080061

GBW(E) 080062
GBW(E) 080063
	茴香酸
胱氨酸
菸酸
磷酸三苯酯中磷
苯甲酸
	元素分析标准物质
	上海市计量测试技术研究院


	
	
	化学耗氧量成分分析标准物质
化学耗氧量成分分析标准物质
化学耗氧量成分分析标准物质
化学耗氧量成分分析标准物质
	

	国制标物 10000221
	GBW(E) 080064

GBW(E) 080065

GBW(E) 080066
GBW(E) 080067
GBW(E) 080068

GBW(E) 080069
GBW(E) 080070
GBW(E) 080071

GBW(E) 080072

GBW(E) 080073

GBW(E) 080074

GBW(E) 080075

GBW(E) 080076

GBW(E) 080077

GBW(E) 080078
GBW(E) 080079

GBW(E) 080080
GBW(E) 080081
GBW(E) 080082
	水中锌成分分析标准物质

水中锌成分分析标准物质

水中砷成分分析标准物质

水中砷成分分析标准物质
水中砷成分分析标准物质

水中镉成分分析标准物质

水中镉成分分析标准物质

水中镉成分分析标准物质

水中铅成分分析标准物质

水中铅成分分析标准物质
水中铬（六价）成分分析标准物质

水中铬（六价）成分分析标准物质
水中总铬成分分析标准物质

水中镍成分分析标准物质

水中铜成分分析标准物质

水中铜成分分析标准物质
水中铜、铅、锌、镉、镍成分分析标准物质

水中铜、铅、锌、镉成分分析标准物质
水中铜、铅、锌、镉成分分析标准物质
	上海市计量测试技术研究院

	国制标物 10000222
	GBW(E) 080083

GBW(E) 080084

GBW(E) 080085

GBW(E) 080086

GBW(E) 080087

GBW(E) 080088
GBW(E) 080089

GBW(E) 080090

GBW(E) 080091
GBW(E) 080092
GBW(E) 080093

GBW(E) 080094
GBW(E) 080095
GBW(E) 080096
	水中酚成分分析标准物质

水中氰成分分析标准物质

水中氰成分分析标准物质
水中氨氮成分分析标准物质

水中汞成分分析标准物质

水中氟成分分析标准物质

水中氟成分分析标准物质
水中氟成分分析标准物质

水中硝酸根成分分析标准物质

水中硝酸根成分分析标准物质
水中硝酸根成分分析标准物质

水中亚硝酸根成分分析标准物质

水中亚硝酸根成分分析标准物质
水中亚硝酸根成分分析标准物质
	上海市计量测试技术研究院

	国制标物10000245
	GBW(E) 010001

GBW(E) 010002
GBW(E) 010003
GBW(E) 010004
GBW(E) 010005
GBW(E) 010006
GBW(E) 010007
GBW(E)010008
	中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
中低合金钢光谱分析标准物质
	天津市纺织机械器材研究所

	国制标物10000247
	GBW(E)080113
GBW(E)060007
	氮中酒精气体标准物质
农药标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000248
	GBW(E)080111
	甲烷中乙烷，丙烷，正、异丁烷，正、异戊烷气体标准物质
	中国石油西南油气田分公司天然气研究院

	国制标物10000249
	GBW(E)080112
	水中无机盐成分分析标准物质
	水利部水环境监测评价研究中心

	国制标物10000252
	GBW(E)130036
GBW(E)130037

GBW(E)130038

GBW(E)130039

GBW(E)130040

GBW(E)130041
	孔隙型渗透率标准物质
孔隙型渗透率标准物质
孔隙型渗透率标准物质
孔隙型渗透率标准物质
孔隙型渗透率标准物质
孔隙型渗透率标准物质
	中国石油勘探开发研究院采收率研究所

	国制标物10000253
	GBW(E)130042
GBW(E)130043

GBW(E)130044

GBW(E)130045

GBW(E)130046

GBW(E)130047

GBW(E)130048

GBW(E)130049

GBW(E)130050
	标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
	中国石油兰州石化公司质量检验中心

	国制标物10000254
	GBW(E)130051
GBW(E)130052

GBW(E)130053

GBW(E)130054

GBW(E)130055

GBW(E)130056

GBW(E)130057
	标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
标准粘度液
	中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司

	国制标物10000255
	GBW(E)130058
GBW(E)130059

GBW(E)130060

GBW(E)130061

GBW(E)130062

GBW(E)130063

GBW(E)130064

GBW(E)130065
	硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
硅单晶电阻率标准物质
	上海半导体器件研究所

	国制标物10000272
	GBW(E)080131
GBW(E)080132
GBW(E)080133
GBW(E)080134
GBW(E)080135
GBW(E)080136
GBW(E)080137
GBW(E)080138
GBW(E)080139
GBW(E)080140
	水中钙成分分析标准物质
水中镁成分分析标准物质
水中钼成分分析标准物质
水中钒成分分析标准物质
水中铋成分分析标准物质
水中硒成分分析标准物质
水中锰成分分析标准物质
水中铁成分分析标准物质
水中钴成分分析标准物质
水中硼成分分析标准物质
	核工业北京化工冶金研究院

	国制标物 10000359
	GBW(E) 080205

GBW(E) 080206

GBW(E) 080207

	氮中一氧化碳气体标准物质

氮中丙烷气体标准物质

氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质
	佛山分析仪有限公司

	国制标物 10000361
	GBW(E) 080211

GBW(E) 080212
	镉、锰、铅、锌滤膜标准物质
镉、锰、铅、锌滤膜标准物质
	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

	国制标物 10000362
	GBW(E) 080213

GBW(E) 080214
	氮中甲烷气体标准物质

氮中二氧化碳气体标准物质
	麦克斯南分特种气体有限公司

	国制标物 10000363
	GBW(E) 060085
GBW(E) 060086

GBW(E) 060087

GBW(E) 060088

GBW(E) 060089

GBW(E) 010010
GBW(E) 010011

GBW(E) 010012

GBW(E) 010013
	钾盐镀锌溶液成分分析标准物质

钾盐镀锌溶液成分分析标准物质

钾盐镀锌溶液成分分析标准物质

钾盐镀锌溶液成分分析标准物质

钾盐镀锌溶液成分分析标准物质

碳素钢成分分析标准物质

碳素钢成分分析标准物质

碳素钢成分分析标准物质

碳素钢成分分析标准物质
	兵器工业西南地区理化检测中心

	国制标物 10000364
	GBW(E) 060080a

GBW(E) 080081

GBW(E) 080082

GBW(E) 080083

GBW(E) 080084

GBW(E) 080215

GBW(E) 080216
	碳酸钙纯度标准物质

甲体六六六农药溶液标准物质

乙体六六六农药溶液标准物质

丙体六六六农药溶液标准物质

丁体六六六农药溶液标准物质

水中硒成分分析标准物质

水中钒成分分析标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000365
	GBW(E) 080217

GBW(E) 080218

GBW(E) 080219
	水中硼成分分析标准物质

水中钼成分分析标准物质

水中铝成分分析标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000366
	GBW(E) 080220

GBW(E) 080221

GBW(E) 080222

GBW(E) 080223

GBW(E) 080224
	水中氨-氮成分分析标准物质

水中氨-氮成分分析标准物质
水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质

水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质
水硬度标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000367
	GBW(E) 130109

GBW(E) 130110

GBW(E) 130111

GBW(E) 130112
	火焰光度计用标准物质

介质膜干涉滤光片标准物质

镨钕滤光片标准物质

氧化钬滤光片标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000368
	GBW(E) 130113

GBW(E) 130114

GBW(E) 130115

GBW(E) 130116
	可见光区透射比滤光片标准物质

杂散光滤光片标准物质

玻璃滤光片标准物质

玻璃滤光片标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物 10000369
	GBW(E) 070024

GBW(E) 070025

GBW(E) 070026

GBW(E) 070027

GBW(E) 070028

GBW(E) 070029

GBW(E) 070030
	钼矿成分分析标准物质

粘土矿成分分析标准物质

铅锌矿成分分析标准物质

铅锌矿成分分析标准物质
金矿成分分析标准物质

金矿成分分析标准物质
石墨矿成分分析标准物质
	河南省岩石矿物测试中心

	国制标物 10000371
	GBW(E) 080230

GBW(E) 080231

GBW(E) 080232

GBW(E) 080233
	海水中砷成分分析标准物质

海水中砷成分分析标准物质
海水中硒成分分析标准物质

海水中硒成分分析标准物质
	国家海洋局第二海洋研究所

	国制标物 10000372
	GBW(E) 130117
GBW(E) 130118
GBW(E) 013019
	气相色谱仪检测用标准物质
气相色谱仪检测用标准物质
气相色谱仪检测用标准物质
	上海市计量测试技术研究院

	国制标物 10000373
	GBW(E) 010014
GBW(E) 010015
GBW(E) 010016

GBW(E) 010017
GBW(E) 010018
	生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
	山西省计量监督检定测试所

	国制标物 10000374
	GBW(E) 060090
GBW(E) 060091

GBW(E) 060092

GBW(E) 060093
	氮中甲烷、乙烷、丙烷、丙烯混合气体标准物质

氮中乙烷气体标准物质

氮中丙烷气体标准物质

氮中乙烯气体标准物质
	大连大特气体有限公司

	国制标物 10000375
	GBW(E) 090007
GBW(E) 090008
GBW(E) 090009
	红细胞中锌原卟啉标准物质
红细胞中锌原卟啉标准物质
红细胞中锌原卟啉标准物质
	西安市中心医院

	国制标物 10000376
	GBW(E) 130120

GBW(E) 130121

GBW(E) 130122

GBW(E) 130123

GBW(E) 130124
	介质膜干涉滤光片标准物质

镨钕滤光片标准物质

氧化钬滤光片标准物质

可见光区透射比滤光片标准物质

杂散光滤光片标准物质
	国防科工委化学计量一级站

	国制标物10000392
	GBW(E)060094
GBW(E)060095
GBW(E)060096
GBW(E)060097
	甲烷中氦、氢混合气体标准物质
甲烷中氧、氮混合气体标准物质
甲烷中二氧化碳气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
	中国石油西南油气田分公司天然气研究院

	国制标物10000393
	GBW(E)070031
GBW(E)070032

GBW(E)070033
	土壤易溶盐成分分析标准物质
土壤易溶盐成分分析标准物质
土壤易溶盐成分分析标准物质
	山西省地质工程勘察院、地质矿产部山西中心实验室

	国制标物10000394
	GBW(E)070034
GBW(E)070035
GBW(E)070036
	钼精矿成分分析标准物质
石墨粗精矿成分分析标准物质
铝土矿成分分析标准物质
	地质矿产部河南省中心实验室

	国制标物10000395
	GBW(E)080234
GBW(E)080235
GBW(E)080236
	水中锂、锶、锌成分分析标准物质
水中溴、碘成分分析标准物质
水中二氧化硅成分分析标准物质
	中国地质科学院水文地质环境地质研究所

	国制标物10000396
	GBW(E)080237
GBW(E)080238

	活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯标准物质
活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯标准物质
	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

	国制标物10000398
	GBW(E) 130125
GBW(E) 130126

GBW(E)130127
	孔隙度渗透率标准物质
孔隙度渗透率标准物质
孔隙度渗透率标准物质
	中国石油勘探开发研究院采收率研究所

	国制标物10000399
	GBW(E)130128
	苯甲酸标准物质
	成都天华科技股份有限公司

	国制标物10000400
	GBW(E)060098
GBW(E)060099
GBW(E)060100
GBW(E)060101

	氮中氢气体标准物质
氮中氧气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙炔、乙烯、乙烷混合气体标准物质
	麦克斯南分特种气体有限公司

	国制标物10000401
	GBW(E)060102
GBW(E)060103
GBW(E)060104
GBW(E)060105
	P．P′—DDT农药溶液标准物质
O．P—DDT农药溶液标准物质
P．P′—DDE农药溶液标准物质
P．P′—DDD农药溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000402
	GBW(E)080239
GBW(E)080240
GBW(E)080241
	水中卤代烃（三氯甲烷）标准物质
水中卤代烃（四氯化碳）标准物质
水中酚成分分析标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000403
	GBW(E)090013
	全血细胞标准物质
	四川省通广制剂公司、卫生部临床检验中心

	国制标物10000404
	GBW(E)100001a
GBW(E)100002a
GBW(E)100003a
GBW(E)100004a
GBW(E)100005a
	食用合成色素柠檬黄溶液标准物质
食用合成色素苋菜红溶液标准物质
食用合成色素日落黄溶液标准物质
食用合成色素胭脂红溶液标准物质
食用合成色素亮蓝溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000405
	GBW(E)110001cGBW(E)110010e
	煤物理性质和化学成分分析标准物质
煤物理性质和化学成分分析标准物质
	武汉大学、青岛三能电力设备有限公司

	国制标物10000406
	GBW(E)130129
GBW(E)130130

GBW(E)130131

GBW(E)130132

GBW(E)130132
	润滑油金属含量光谱分析标准物质
润滑油金属含量光谱分析标准物质
润滑油金属含量光谱分析标准物质
润滑油金属含量光谱分析标准物质
润滑油金属含量光谱分析标准物质
	中国人民解放军空军油料研究所

	国制标物10000407
	GBW(E)060106
GBW(E)060107
	氮（空气）中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烯、丙烷、正丁烷、异丁烷二元及多元混合气体标准物质
氮（空气）中异丁烷气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000408
	GBW(E)020001
GBW(E)020002

GBW(E)020003

GBW(E)020004

GBW(E)020005
GBW(E)020006
GBW(E)020007

GBW(E)020008

GBW(E)020009
GBW(E)020010
	铸造铝合金成分分析标准物质
铸造铝合金成分分析标准物质
铸造铝合金成分分析标准物质
铸造铝合金成分分析标准物质
铸造铝合金成分分析标准物质
铸造铝合金光谱分析标准物质
铸造铝合金光谱分析标准物质
铸造铝合金光谱分析标准物质
铸造铝合金光谱分析标准物质
铸造铝合金光谱分析标准物质
	兵器工业西南地区理化检测中心

	国制标物10000409
	GBW(E)060108
GBW(E)060109

GBW(E)060110
GBW(E)060111
GBW(E)060112
GBW(E)060113
GBW(E)060114
GBW(E)060115

GBW(E)060116

GBW(E)060117
GBW(E)060118
GBW(E)060119

GBW(E)060120

GBW(E)060121
	硫含量测定用标准物质
硫含量测定用标准物质
硫含量测定用标准物质
氮含量测定用标准物质
氮含量测定用标准物质
氮含量测定用标准物质
溴指数测定用标准物质
溴指数测定用标准物质
溴指数测定用标准物质
溴指数测定用标准物质
溴价测定用标准物质
溴价测定用标准物质
溴价测定用标准物质
溴价测定用标准物质
	中国石油化工股分有限公司石油化工科学研究院

	国制标物10000410
	GBW(E)060122
GBW(E)060123
GBW(E)060124
GBW(E)060125
	正十六烷标准物质
苯标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
空气中一氧化碳气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000411
	GBW(E)060126
GBW(E)060127
GBW(E)060128
GBW(E)060129

	氮中二氧化碳气体标准物质
空气中二氧化碳气体标准物质
氮中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质
空气中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000412
	GBW(E)080242
GBW(E)080243
GBW(E)080244
	水中锶成分分析标准物质
水中钡成分分析标准物质
氮中二氧化硫气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000413
	GBW(E)080245
GBW(E)080246
	空气中甲烷气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000414
	GBW(E)080247
GBW(E)080248
GBW(E)080249
	氮中氧气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
氮中一氧化碳、丙烷气体标准物质
	北京市华元气体化工有限公司

	国制标物10000415
	GBW(E)080250
	氮中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、氢、二氧化碳二元及多元混合气体标准物质
	

	国制标物10000360
	GBW(E)080208
GBW(E)080209
GBW(E)080210
	氮中甲烷气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
	重庆川仪九厂

	国制标物10000527
	GBW(E)010059
GBW(E)010060

GBW(E)010061

GBW(E)010062

GBW(E)010063

GBW(E)010064

GBW(E)010065

GBW(E)010066

GBW(E)010067
	生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
生铁成分分析标准物质
	山西省计量监督检定测试所

	国制标物10000528
	GBW(E)060191
GBW(E)060192
	氮中一氧化碳气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
	吉林市吉化北方超纯气体有限公司

	国制标物10000529
	GBW(E)060193
GBW(E)060194
GBW(E)060195
GBW(E)060196
GBW(E)060197
	氮中氢气体标准物质
空气中一氧化碳气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
	山东省半导体研究所

	国制标物10000530
	GBW(E)060198
GBW(E)060199
GBW(E)060200
GBW(E)060201
GBW(E)060202
GBW(E)060203
GBW(E)060204
	高纯氢气体标准物质
高纯氧气体标准物质
高纯氮气体标准物质
氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质
空气中一氧化碳气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
氮中氧气体标准物质
	江苏天鸿化工有限公司

	国制标物10000531
	GBW(E)060205
GBW(E)060206

	氦中一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质
氦中一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质
	中国石油西南油气田分公司成都天然气化工总厂

	国制标物10000532
	GBW(E)060207
GBW(E)060208
GBW(E)060209
GBW(E)060210
GBW(E)060211
GBW(E)060212
	氮中甲硫醇气体标准物质
氮中乙硫醇气体标准物质
氮中正丙硫醇气体标准物质
氮中异丙硫醇气体标准物质
氮中仲丁硫醇气体标准物质
氮中二乙基硫醚气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000533
	GBW(E)060213
GBW(E)060214
GBW(E)060215
GBW(E)060216
GBW(E)060217
GBW(E)060218
	氮中正丁烯-1气体标准物质
氮中异丁烯气体标准物质
氮中顺丁烯-2气体标准物质
氮中反丁烯-2气体标准物质
氮中丁二烯-1.2气体标准物质
氮中丁二烯-1.3气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000534
	GBW(E)060219
GBW(E)060220
GBW(E)060221
GBW(E)060222
	氮中正、异、顺、反丁烯，丁二烯-1.2，丁二烯-1.3混合气体标准物质
氮中正戊烷气体标准物质
氮中异戊烷气体标准物质
氮中正、异戊烷混合气体标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000535
	GBW(E)060223
GBW(E)060224
GBW(E)060225
GBW(E)080431
GBW(E)130166
	西维因农药标准物质
叶蝉散农药标准物质
呋喃丹农药标准物质
磷溶液成分分析标准物质
镨铒滤光片波长标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000547
	GBW(E)060226
GBW(E)060227
GBW(E)060228
GBW(E)060229
GBW(E)060230
	氮中氢气体标准物质
氮中氧气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
	南京特种气体厂有限公司

	国制标物10000548
	GBW(E)080432
GBW(E)080433
GBW(E)080434
	偏二甲肼渗透管
一甲肼渗透管
无水肼渗透管
	航天科技集团公司一院101所

	国制标物10000549
	GBW(E)080435
GBW(E) 130167
GBW(E) 130168

GBW(E) 130169

GBW(E)130170
GBW(E)130171
	磷酸二氢根溶液成分分析标准物质
液相色谱仪检定用溶液标准物质
液相色谱仪检定用溶液标准物质
液相色谱仪检定用溶液标准物质
液相色谱仪检定用溶液标准物质
红外油分仪用溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000550
	GBW(E) 130172

GBW(E)130173
GBW(E) 130174
GBW(E) 130175

GBW(E) 130176

GBW(E) 130177
	门尼粘度计检定用标准物质
门尼粘度计检定用标准物质
差示扫描量热仪标准物质
差示扫描量热仪标准物质
差示扫描量热仪标准物质
差示扫描量热仪标准物质
	国防科工委化学计量一级站

	国制标物10000551
	GBW(E) 130178
GBW(E) 130179

GBW(E) 130180

	气相色谱/质谱联用仪器检定用标准物质
气相色谱/质谱联用仪器检定用标准物质
气相色谱/质谱联用仪器检定用标准物质
	国防科工委化学计量一级站

	国制标物10000552
	GBW(E) 130182
GBW(E) 130183

GBW(E) 130184

GBW(E) 130185

GBW(E) 130186
GBW(E) 130187
	热分析标准物质
热分析标准物质
热分析标准物质
热分析标准物质
热分析标准物质
热分析标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000553
	GBW(E) 060231
GBW(E) 060232

GBW(E) 060233

GBW(E) 060234

GBW(E) 060235

GBW(E) 060236

GBW(E) 060237

GBW(E) 060238
	农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
农药溶液标准物质
	江苏省疾病预防控制中心

	国制标物10000554
	GBW(E)060239
	乙酰苯胺元素分析标准物质
	中国石油勘探开发研究院

	国制标物10000555
	GBW(E)060240
	氮中甲烷、乙烷、丙烷混合气体标准物质
	淄溥白燕科技气体有限公司

	国制标物10000556
 
	GBW(E)080436
GBW(E)080437
GBW(E)080438
GBW(E)080439
GBW(E)080440
GBW(E)080441
GBW(E)080442
GBW(E)080443
GBW(E)080444
	银溶液成分分析标准物质
锶溶液成分分析标准物质
锡溶液成分分析标准物质
钙溶液成分分析标准物质
镁溶液成分分析标准物质
硒溶液成分分析标准物质
钾溶液成分分析标准物质
钠溶液成分分析标准物质
六价铬溶液成分分析标准物质
	江苏省疾病预防控制中心

	国制标物10000557
	GBW(E)080445a

GBW(E)080446
	全盐量标准物质
全盐量标准物质
	北京市环境保护监测中心

	国制标物10000558
	GBW(E)080447
GBW(E)080448
GBW(E)080449
GBW(E)080450
	氮中丙烷气体标准物质
氮中丙烷、一氧化碳混合气体标准物质
氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质
氮中一氧化氮气体标准物质
	佛山市科的气体化工有限公司

	国制标物10000559
	GBW(E)090020
GBW(E)090021
GBW(E)090022
GBW(E)090023

	氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质
氮中一氧化碳、二氧化碳、氧混合气体标准物质
氮中一氧化碳、氦、氧混合气体标准物质
氮中一氧化碳、一氧化二氮、氧混合气体标准物质
	沈阳科瑞特种气体有限公司

	国制标物10000560
	GBW(E)060241
GBW(E)060242
GBW(E)060243
GBW(E)060244
	氮中硅烷气体标准物质
氮中磷烷气体标准物质
氢中硼烷气体标准物质
氢中砷烷气体标准物质
	南京特种气体厂有限公司

	国制标物10000561
	GBW(E)060245
GBW(E)060246
GBW(E)060247
GBW(E)060248
GBW(E)060249
GBW(E)060250
GBW(E)060251
GBW(E)060252
	氩中甲烷气体标准物质
氩中二氧化碳气体标准物质
氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质
氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质
氮中二氧化碳、氦混合气体标准物质
氮中一氧化碳、氦、氧混合气体标准物质
氮中一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质
氩中氦气体标准物质
	山东省半导体研究所

	国制标物10000562
	GBW(E)060253
GBW(E)060254
GBW(E)060255
GBW(E)060256
GBW(E)060257
GBW(E)060258
	氩中氢气体标准物质
氮中氧气体标准物质
氢中甲烷气体标准物质
高纯氮气体标准物质
高纯氧气体标准物质
高纯氢气体标准物质
	山东省半导体研究所

	国制标物10000563
	GBW(E)060259
GBW(E)060260
GBW(E)060261
	氮中异丁烷气体标准物质
丙烯中丙炔气体标准物质
氮中二氧化硫气体标准物质
	大连光明特种气体有限公司

	国制标物10000712
	GBW（E）060543
GBW（E）060544
GBW（E）060545
GBW（E）060546
GBW（E）060547
GBW（E）060548
GBW（E）060549
GBW（E）060550
GBW（E）060551
GBW（E）060552
	久效磷农药纯度标准物质
水胺硫磷农药纯度标准物质
克线磷农药纯度标准物质
灭多威农药纯度标准物质
噻嗪酮农药纯度标准物质
联苯菊酯农药纯度标准物质
氯菊酯农药纯度标准物质
双甲脒农药纯度标准物质
多效唑农药纯度标准物质
2，4一滴农药纯度标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000713
	GBW（E）060553
GBW（E）060554
GBW（E）060555
GBW（E）060556

GBW（E）060557
GBW（E）060558
GBW（E）060559
GBW（E）060560
	空气中甲烷气体标准物质
氮中乙烷气体标准物质
氮中丙烷气体标准物质
氮中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷混合气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
氮中氧气体标准物质
氧中一氧化二氮气体标准物质
	北京市北氧特种气体研究所有限公司

	国制标物10000714
	GBW（E）060561
GBW（E）060562
GBW（E）060563
GBW（E）060564
	氮中一氧化碳气体标准物质
氮中乙烷气体标准物质
氮中丙烯气体标准物质
氮中硫化氢气体标准物质
	化工部光明化工研究所龙口气体化工厂

	国制标物10000715
	GBW（E）060565
GBW（E）060566
	空气中甲烷气体标准物质
氮中氧气体标准物质
	北京华宇辰气体有限公司

	国制标物10000716
	GBW（E）060583
GBW（E）060584
GBW（E）060585
GBW（E）060586
GBW（E）060587
GBW（E）060588
GBW（E）060589
GBW（E）060590

GBW（E）060591

GBW（E）060592


	氮中一氧化氮气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
氮中苯气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
空气中异丁烷气体标准物质
氮中二氧化硫气体标准物质
氮中二氧化碳、一氧化碳、一氧化氮、丙烷混合气体标准物质
氮中硫化氢气体标准物质
氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷混合气体标准物质
	北京兆格气体科技有限公司

	国制标物10000717
	GBW（E）060593
GBW（E）060594
GBW（E）060595

GBW（E）060596

GBW（E）060597
GBW（E）060598
GBW（E）060599
GBW（E）060600
GBW（E）060601
	空气中甲烷气体标准物质
空气中异丁烷气体标准物质
氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔混合气体标准物质
氮中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、乙烯苯、异丙苯混合气体标准物质
氮中氯气体标准物质
氮中硫化氢气体标准物质
氮中氯化氢气体标准物质
氮中二氧化硫气体标准物质
氮中氨气体标准物质
	北京海谱气体有限公司

	国制标物10000718
	GBW（E）080679
GBW（E）080680
GBW（E）080681
GBW（E）080682
GBW（E）090027
GBW（E）090028
GBW（E）090029

GBW（E）090030
	氮中苯气体标准物质
氮中甲苯气体标准物质
氮中乙苯气体标准物质
氮中邻二甲苯气体标准物质
粉类化妆品中铅成分分析标准物质
霜类化妆品中铅成分分析标准物质
蜜类化妆品中汞和砷成分分析标准物质
水类化妆品中甲醇成分分析标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000719
	GBW（E）090031

GBW（E）090032
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸血清标准物质
丙型肝炎病毒核糖核酸血清标准物质
	卫生部临床检验中心

	国制标物100007120
	GBW（E）100012
GBW（E）100013
	白酒色谱成分分析标准物质
白酒色谱成分分析标准物质
	贵州省计量测试院

	国制标物10000721
	GBW（E）130225

GBW（E）130226


	酶标分析仪检定用滤光片标准物质

（光谱中性滤光片）
酶标分析仪检定用滤光片标准物质（干涉滤光片）
	吉林省计量科学研究院

	国制标物10000722
	GBW（E）130227
	水泥用比表面积标准物质
	国家建筑材料测试中心

	国制标物10000731
	GBW (E) 010153
GBW (E) 010154
GBW (E) 010155
GBW (E) 010156
GBW (E) 010157
GBW (E) 010158
	高铬铸铁光谱分析标准物质
高铬铸铁光谱分析标准物质
高铬铸铁光谱分析标准物质
高铬铸铁光谱分析标准物质
高铬铸铁光谱分析标准物质
高铬铸铁光谱分析标准物质
	钢铁研究总院、中国船舶重工集团公司第十二研究所

	国制标物10000732
	GBW (E) 060602
GBW (E) 060603
GBW (E) 060604
	空气中一氧化碳气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
空气中异丁烷气体标准物质
	国家矿山安全计量站乌鲁木齐分站

	国制标物10000733
	GBW (E) 060605
GBW (E) 060606
GBW (E) 060607
	氮中氧气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
	济南市气体厂

	国制标物10000734
	GBW (E) 060608
GBW (E) 060609
GBW (E) 060610
GBW (E) 060611

GBW (E) 060612


	氮中氧气体标准物质
氮中一氧化碳气体标准物质
氧中甲烷气体标准物质
氮中一氧化碳、甲烷和氧混合气体标准物质
氮中一氧化碳、丙烷和二氧化碳混合气体标准物质
	广州盛盈气体有限公司

	国制标物10000735
	GBW (E) 060613
GBW (E) 060614
GBW (E) 060615
GBW (E) 060616
GBW (E) 060617
GBW (E) 060618
GBW (E) 060619
	除草醚农药纯度标准物质
扑草净农药纯度标准物质
莠去津农药纯度标准物质
2.4-D丁酯农药纯度标准物质
五氯硝基苯农药纯度标准物质
三唑酮农药纯度标准物质
百菌清农药纯度标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000736
	GBW (E) 060620
GBW (E) 060621
GBW (E) 060622
	空气中甲烷气体标准物质
空气中丁烷气体标准物质
氮中硫化氢气体标准物质
	中国石化集团安全工程研究院

	国制标物10000737
	GBW (E) 060623
GBW (E) 060624
GBW (E) 060625
GBW (E) 060626
GBW (E) 060627
GBW (E) 060628
GBW (E) 060629

GBW (E) 060630

GBW (E) 060631


	氮中一氧化碳气体标准物质
氮中二氧化碳气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
氮中乙烷气体标准物质
氮中丙烷气体标准物质
氮中氢气体标准物质
氮中氧、氦和一氧化碳混合气体标准物质
氮中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质
氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质
	合肥巨网工业气体有限公司

	国制标物10000738
	GBW (E) 060632

GBW (E) 060633

GBW (E) 060634

GBW (E) 060635
GBW (E) 060636
	氮中1.3-丁二烯、正丁烷、异丁烷、顺丁烯、反丁烯和异丁烯混合气体标准物质
氮中甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和乙炔混合气体标准物质
氮中二氧化碳、乙烷和乙烯混合气体标准物质
氮中氢气体标准物质
氮中氧气体标准物质
	茂名众和化塑有限公司圣风气体分公司

	国制标物10000739
	GBW (E) 080683
	碘容量分析用溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	国制标物10000740
	GBW (E) 080684
	大米粉成分分析标准物质
	国家粮食局科学研究院

	国制标物10000741
	GBW(E) 010159
GBW(E) 010160
GBW(E) 010161
GBW(E) 010162
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GBW(E) 010166
GBW(E) 010167
	生铁成分分析标准物质

生铁成分分析标准物质
碳素钢成分分析标准物质
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氦中氖、氢、氧、氮混合气体标准物质
氖中氢气体标准物质
氖中氦气体标准物质
高纯氖气体标准物质
高纯氦气体标准物质
高纯氪气体标准物质
高纯氙气体标准物质
	北京首钢氧气厂

	国制标物10000744
	GBW(E) 060653
GBW(E) 060654
GBW(E) 060655
GBW(E) 060656
GBW(E) 060657
GBW(E) 060658
GBW(E) 060659
GBW(E) 060660
GBW(E) 060661


	氮中一氧化碳气体标准物质
空气中一氧化碳气体标准物质
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空气中二氧化碳气体标准物质
氮中氧气体标准物质
氮中甲烷气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
空气中异丁烷气体标准物质
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